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Anwendung in der 

Partikelsimulation

Jedes Partikel wird individuell 

berechnet!
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Partikelgrößen Bestandteile

0 25 50   100   150           300                                    600 mm

31,5 – 45,0 mm
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Erde Holz

Partikeltypen / Größenverteilung

Stein

Mathematische Modelle

Definition des Materialmodells
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Experiment Simulation

Partikeltypen / Größenverteilung

diverse Schüttwinkelversuche

Mathematische Modelle

Kalibration

Definition des Materialmodells

8



9



Experiment: xt = 25 mm Simulation: xt = 28 mmxt = Durchschnittliche

Partikelgröße

Ergebnis – zufriedenstellend:

Δxt = 3 mm
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Änderung der 

Rotationsgeschwindigkeit

Variationen von 

unterschiedlichen 

Sieblochungen

rpm
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Verschleißsimulation

Abbildung elastischer 

Kunststofffolien
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elastische Kunststofffolien
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